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Los factores ambientales, como la alta temperatura, la baja humeda k\es vientos, 0 ambos, baja humedad y fuertes vientos,
afectan las propiedades del concreto y las operaciones constructivas-deNgezlado, transporte y colocacién de los materiales del con-
creto. Esta guia provee medidas que pueden tomarse para minimizar efectos indeseados de estos factores ambientales y para reducir
problemas potenciales serios.

También define al clima caliente, analiza problemas potdg®§gs v presenta précticas dirigidas a minimizarlos. Estas pricticas
incluyen la seleccion de materiales y su dosificacion a | enfriamiento previo de los ingredientes. Se analizan otros temas
como la distancia, el transporte. consideracion de & te a del concreto al colocarse. instalaciones para el manejo del concreto
en el sitio y para la etapa temprana del curado, técng N‘: ocaci6n y curado, las pruebas y procedimientos de inspeccion adecuados
en condiciones de clima caliente. ﬁ :

Los materiales, procesos, medidas de ¢ alidad e inspecciones descritas en este documento se deben probar, monitorear
o realizar s6lo por persenal que cuenta { ificacién del ACI o su equwalente e : -

Palabras clave: aire incluido; nto; curado; evaporacion; temperatura alta; construccxén en chma caliente; contracc:én
plastica; métodos de produccidn; i ado; pruebas de revenimiento; contenido de agua. - -

N\

Lo, & los Comités, Manuales y Comentarios del ACI pretenden seruna guia para la planeacién, disefio. ejecucion e inspeccién

struccién. Este documento estd dirigido a personas con experiencia para la evaluacién del significado y limitaciones de su

ido, y sus recomendaciones y que aceptardn la responsabilidad de la aplicaci6n del material que contienen. El Instituto Ameri-

del Concreto niega cualquier y toda responsabilidad por los principios establecidos. El Instituto no se responsabiliza por ninguna

rdida o dafio resultante de su aplicacién. No se deberd hacer referencia a este documento en el Contrato. Si el arquitecto/ingeniero

desea que algiin tépico de este impreso sea parte de los documentos contractuales, se deberdn restablecer como obligatorios para que
sean incorporados por el arquitecto/ingeniero. -
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Introduccion
y alcance

1.1—INTRODUCCION

El clima caliente puede ocasionar problemas en el mezclado,
la colocacién y el curado del concreto de cemento hidrdulico
que pueden afectar las propiedades de servicio del concreto. La
mayor parte de estos problemas se relacionan con el incremento
en la rapidez de hidratacion del cemento a temperaturas mas
altas y al aumento en la velocidad de evaporacién de humedad
de la mezcla de concreto fresco. La rapidez de hidratacién el
cemento depende de la temperatura ambiental y de la de! con-
creto, de la composicién y finura del cemento, de la Ca. tiaa'
y tipo de los materiales cementantes suplemeniarios = de los
aditivos quimicos utilizados.

A menudo se especifica una temperz.an . der concreto al
colar en un intento por controlar el tiei oo le fraguado, la
resistencia, la durabilidad, el agrieta.niento por contraccion
plastica, el agrietamiento por temp. -atura mdxima y la con-
traccién por secado. Sin embarg.. 12 colocacién de concreto
en clima caliente es demas:>do comy}.'icada para ser controlada
tinicamente median‘z la" spec.ficacion de una temperatura del
concreto en la entrega » a1 colar. La durabilidad del concreto
se define como la ~apaciaad del concreto para resistir la accién
del intemprris™o, . s ataques quimicos, la abrasién o cualquier
otro proceso ‘e dew rioro (ACI 201.2R). Generalmente, si las
resistenci.” der concreto son satisfactorias y las practicas de
curado s n suricientes para evitar el secado indeseable de las
surer,’cies, la durabilidad del concreto en clima caliente no
lif -rird significativamente de un concreto similar colado en
te. peraturas normales.

En el caso en que no existan registros de pruebas de campo,
las proporciones del concreto se pueden determinar mediante

CAPITULO

pruebas de dosificacién (ACI 301 y 211.1). Las mezclas de
prueta ao “usificacién se deben realizar a las temperaturas
proost adas para la obra y se mezclard siguiendo uno de los
procecimientos descritos en la Seccion 4.10, Proporcionamien-
*a_ 2] proveedor del concreto generalmente es responsable de
la determinacién de las proporciones del concreto para lograr
la calidad del concreto requerida a menos que se especifique
otra cosa.

Si las primeras 24 horas de curado se realizan a 100°F
(38°C), las pruebas de resistencia a la compresion a los 28
dias los especimenes pueden ser 10 a 15% menor que la de un
concreto curado a la temperatura requerida en al ASTM C31/
C31IM (Gaynor et al. 1985). Por ello, el curado apropiado de
los especimenes de prueba en clima caliente es critico, y se
deben tomar medidas para asegurar que los procedimientos
especificados se sigan.

Los efectos de una temperatura alta del aire y de una hume-
dad relativa baja son mds severos si se incrementa la velocidad
del viento. Se pueden presentar los problemas potenciales de la
colocacion de concreto en clima caliente en cualquier época del
afo, pero en general se presentan en verano. Las condiciones
de secado se pueden presentar atin con temperaturas ambien-
tales mas bajas, con tiempos de fraguado menores, humedad
relativa mds baja y viento, los cuales provocan una evaporacion
mas alta. Las medidas de precaucion requeridas en un dia con
viento y soleado serdn mas estrictas que las requeridas en un dia
hiimedo y con poco viento, atin si las temperaturas ambientales
son idénticas.

ACI305R-10 | 1


https://www.stdhive.com/standards/aci-305rs-10306rs-10-pdf/

