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Este reporte revisa el estado del conocir.ic~to y..e se tiene sobre el comportamiento de columnas de concreto de alta resistencia
El concreto de alta resistencia, tal comc <. us 1en este reporte, se define como concreto con una resistencia a compresion que ex-
cede 70 MPa (10,000 psi) Este repc: te pruporciona los puntos sobresalientes de la investigacion disponible sobre el desemperio
de las columnas de concreto de ...« recistencia sometidas a compresion concéntrica o excéntrica que se incrementa de manera
uniforme, y con reversiones dv 'a d. formacion lateral que aumentan cada vez mas y con compresion axial constante.

Los resultados de la investigacion .= usan para discutir el efecto del recubrimiento de concreto y de los parametros relacionados
con el refuerzo transveisai, sobre la resistencia y la ductilidad de columnas de concreto de alta resistencia sometidas a carga
concéntrica.

El comportamiento de . s columnas de concreto de alta resistencia sometidas a la accion combinada de carga axial y momento
de flexion se dis ute en términos de las variables relacionadas con el concreto y el refuerzo transversal. Ademds de la discusion
sobrelaccnacn'>axial y deflexion, este reporte también se enfoca en el desemperio sismico de las columnas de concretode alla
resister ia.

0. rey nrtes, guias, practicas estandar, manuales de disefio, y comentarios de los comités del ACI tienen la intencidn de servir
,m¢ guia en la planeacion, disefio, ejecucion, y supervision de la construccion. Se pretende que este documento sea usado por
personas que sean competentes para evaluar el significado y las limitaciones de su contenido y sus recomendaciones, y que acep-
ten la responsabilidad por la aplicacion del material que contiene. El Instituto Americano del Concreto se deslinda de cualquier
responsabilidad por la aplicacién de los principios declarados. El Instituto no se hace responsable por cualquier pérdida o dafio
que surja de este documento.
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Una aplicacion del concreto de alta resistencia ha sido
en las columnas de edificios. En 1968 se construyeron
las columnas inferiores del edificio Lake Point Tower en
Chicago, Illinois, usando concreto de 52 MPa' Mas re-
cientemente, en varios edificios de gran altura' se ha uti-
lizado en la construccién de columnas concreto con
resistencias a compresion que exceden 100 MPa.

Muchos estudios*® han demostrado la economia e
representa usar concreto de alta resistencia en colun: aas
de edificios de gran altura, asi como tambier e1. =di i-
cios de baja a mediana altura.'® Ademis de rec cir los
tamaiios de las columnas y de producir ui. ma’erial mas
durable, se ha demostrado que el uso (‘e cuncreto de alta
resistencia es ventajoso con resper.o a ‘2 rigidez lateral
y al acortamiento axial.'' Otra venuvia citada en el uso
de columnas de concreto de a'*a re 'istencia es la reduc-
cion en los costos de las cimbra.  Esto se logra usando
concreto de alta resistercia <n las columnas de los pisos
mas bajos y reducierdo . resistencia del concreto en las
partes mas altas del ed. Scio, al tiempo que se mantienen
las mismas dime. siones de las columnas en toda la altu-
ra del editicio.

El uso ~ada vez mayor del concreto de alta resisten-
cia fi'e cousa de preocupacion si es adecuada la aplica-
ciZn = los actuales requisitos del Reglamento de
«cust ucciones para el diseifio y el detallado de colum-
nas de concreto de alta resistencia. Como resultado, se
“an llevado a cabo numerosos estudios de investigacion
en varios paises durante los ultimos aiios. El propoésito

Gapitulo 1
ivoduccion

de este docr:uen. es el de resumir los aspectos mas im-
portan.es « > alg unos de los datos reportados.

Lo. obj:tivos mas importantes de los estudios repor-
tacios hau sido investigar la validez de la aplicacién de
los ~ctuales requisitos de los Reglamentos de construc-
cion en el caso del concreto de alta resistencia, para eva-
fuar similitudes o diferencias entre columnas de
concreto de concreto de alta resistencia y de resistencia
normal, e identificar los parametros importantes que
afectan el comportamiento de las columnas de concreto
de alta resistencia disefiadas para zonas sismicas, asi
como también para zonas no sismicas. Estas preocupa-
ciones surgen del hecho de que los requisitos para el di-
seifio y el detallado de columnas de concreto reforzado
en diferentes Reglamentos modelo son principalmente
empiricos y estan desarrollados con base en los datos
experimentales obtenidos de las pruebas de especime-
nes de columnas que tienen resistencias a compresion
por debajo de 40 MPa.

La informacidn reportada puede ser dividida en dos
categorias generales: desempeifio de las columnas de
concreto de alta resistencia bajo carga axial
concéntrica; y desempeiio de las columnas de concreto
de alta resistencia bajo la accién combinada de la carga
axial y momento de flexion. Este reporte sefiala los
puntos sobresalientes de los datos reportados en cada
una de estas categorias. En este reporte, el concreto de
alta resistencia se define como concreto con una
resistencia a compresion mayor a 70 MPa.
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