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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
____________

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE DES MATÉRIAUX ISOLANTS –
MÉTHODES D’ESSAI –

Partie 2: Exigences complémentaires
pour les essais à tension continue

AVANT-PROPOS
1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée

de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de
l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales.
Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en
liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation
Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés
comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités
nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de
façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale
correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

5) La CEI n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa responsabilité
n’est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l’une de ses normes.

6)  L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
l’objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 60243-2 a été établie par le sous-comité 15E : Méthodes d’essai,
du comité d'études 15 de la CEI: Matériaux isolants.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition parue en 1990, dont elle
constitue une révision technique.

La présente norme doit être lue conjointement avec la CEI 60243-1.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

15E/150/FDIS 15E/151/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2005. A cette
date, la publication sera

• reconduite;

• supprimée;

• remplacée par une édition révisée, ou

• amendée.Curre
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
____________

ELECTRIC STRENGTH OF INSULATING MATERIALS –
TEST METHODS –

Part 2: Additional requirements for tests using direct voltage

FOREWORD
1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising

all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization
for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two
organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form
of standards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the National
Committees in that sense.

4)  In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

5)  The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its standards.

6)  Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60243-2 has been prepared by subcommittee 15E: Methods of test,
of IEC technical committee 15: Insulating materials.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 1990, and constitutes a
technical revision.

This standard should be read in conjunction with IEC 60243-1.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting

15E/150/FDIS 15E/151/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2005. At this date, the publication will be

• reconfirmed;

• withdrawn;

• replaced by a revised edition, or

• amended.Curre
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INTRODUCTION

La présente norme internationale fait partie d’une série traitant des essais pour déterminer la
rigidité diélectrique des matériaux isolants solides. Cette série est composée de trois parties,
présentées sous le titre général: Rigidité diélectrique des matériaux isolants – Méthodes
d'essai:

– Partie 1: Essais aux fréquences industrielles (CEI 60243-1)

– Partie 2: Exigences complémentaires pour les essais à tension continue (CEI 60243-2)

– Partie 3: Prescriptions complémentaires pour les essais de choc (CEI 60243-3)

Les essais à tension continue introduisent des dangers supplémentaires pour la vie, et il
convient d’attirer l’attention sur la note d’avertissement du paragraphe 7.1.4.
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INTRODUCTION

This International Standard is one of a series which deals with tests for electric strength of
solid insulating materials. The series consists of three parts, under the general title: Electric
strength of insulating materials – Test methods:

– Part 1: Tests at power frequencies (IEC 60243-1)

– Part 2: Additional requirements for tests using direct voltage (IEC 60243-2)

– Part 3: Additional requirements for impulse tests (IEC 60243-3)

Tests using direct voltage introduce extra danger to life, and attention is drawn to the warning
note of 7.1.4.
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RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE DES MATÉRIAUX ISOLANTS –
MÉTHODES D’ESSAI –

Partie 2: Exigences complémentaires
pour les essais à tension continue

1 Généralités

1.1 Domaine d’application

La présente norme fixe les exigences complémentaires à celles indiquées dans la CEI 60243-1
pour la détermination de la rigidité diélectrique des matériaux isolants solides sous tension
continue.

1.2 Références normatives

Le paragraphe 1.2 de la CEI 60243-1 s’applique avec l'addition suivante:

CEI 60243-1:1998, Rigidité diélectrique des matériaux isolants – Méthodes d'essais – Partie 1:
Essais aux fréquences industrielles

2 Définitions

L’article 2 de la CEI 60243-1 s’applique.

3 Signification des essais

En plus des exigences de l’article 3 de la CEI 60243-1, les points suivants doivent être
observés lors des essais à tension continue.

3.1  Pour une éprouvette non homogène, sous tension alternative, la répartition des gradients
de tension dans l’éprouvette est déterminée par l’impédance (fortement capacitive). Sous
tension continue croissante, la répartition des tensions peut encore être majoritairement
capacitive, mais cela dépend en partie de la vitesse d’augmentation de la tension. La
répartition de la tension résistive après application d’une tension constante représente la
condition de l’état stable. Le choix entre une tension continue et alternative dépend du but
poursuivi par l’essai de claquage et, dans une certaine mesure, de l’application prévue pour le
matériau.

3.2  Lors de l’application d’une tension continue, les courants suivants apparaissent: le
courant capacitif, le courant d’absorption électrique, le courant de fuite et quelquefois les
impulsions de courant de décharges partielles.

De plus, pour les matériaux formés de couches hétérogènes ou présentant des discontinuités,
la répartition de la tension au travers de l’éprouvette est – par suite de la polarisation
interfaciale – aussi influencée par des charges de polarités opposées qui peuvent s’accumuler
des deux côtés des interfaces et créer des champs locaux suffisamment forts pour provoquer
des décharges partielles et/ou le claquage des éprouvettes.
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ELECTRIC STRENGTH OF INSULATING MATERIALS –
TEST METHODS –

Part 2: Additional requirements for tests using direct voltage

1 General

1.1 Scope

This standard gives requirements additional to those in IEC 60243-1 for the determination of
the electric strength of solid insulating materials under direct voltage stress.

1.2 Normative references

Subclause 1.2 of IEC 60243-1 is applicable with the following addition:

IEC 60243-1:1998, Electric strength of insulating materials – Test methods – Part 1: Tests at
power frequencies

2 Definitions

Clause 2 of IEC 60243-1 is applicable.

3 Significance of the test

In addition to the requirements of clause 3 of IEC 60243-1, the following points shall be
considered when using direct-voltage tests.

3.1  For a non-homogeneous test specimen, with alternating voltage, the distribution of
voltage stress within the test specimen is determined by impedance (largely capacitive). With
an increasing direct voltage, the voltage distribution may still be largely capacitive but depends
partly on the rate of voltage increase. The resistive voltage distribution after constant voltage
application represents the steady-state condition. The choice between direct or alternating
voltage depends upon the purpose for which the breakdown test is to be used and, to some
extent, on the intended application of the material.

3.2  Upon direct voltage application, the following currents result: the capacitive current, the
electric absorption current, the leakage current, and, in some cases, partial discharge currents.

In addition, for materials with dissimilar layers or discontinuities, the voltage distribution across
the test specimen is also influenced, as a result of interfacial polarization, by charges of
opposite polarity, which may accumulate on the two sides of the interface and create local
fields sufficiently strong to produce partial discharges and/or breakdown of the test specimens.
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