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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MATERIAUX MAGNETIQUES —

Partie 8-7: Spécifications pour matériaux particuliers —
Toles magnétiques en acier a grains orientés,
laminées a froid et livrées a I'état fini

AVANT-PROPOS

La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalis :ion roriposée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEl). La CEl a , our objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dan: les domaines de
I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activités, publie des Norm 2s internationales.
Leur élaboration est confiée & des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité.nauc>- | intéressé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et nol. gouve rnementales, en
liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitumer avec I'Organisation
Internationale de Normalisation (1SO), selon des conditions fixées par accord:2n*.c '=s v_ux organisations.

Les décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les questions technique. re.résentent, dans la mesure
du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné cue les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

Les documents produits se présentent sous la forme de recommuiidalans internationales. lls sont publiés
comme normes, rapports technigues ou guides et agréés comroe te s pai les Comités nationaux.

Dans le but d'encourager I'unification internationale, les Com *és . ationaux de la CEIl s'engagent a appliquer de
facon transparente, dans toute la mesure possible, les Normc= incernationales de la CEl dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la normr de la CEI et la norme nationale correspondante doit
étre indiquée en termes clairs dans cette derniére.

La CEIl n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa responsabilité
n'est pas engagée quand un matériel est déclaré c.nforme a I'une de ses normes.

L'attention est attirée sur le fait que certains des & Sments de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuel!= ct de droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de t':Is-uroits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale 60404.8- a été établie par le comité d'études 68 de la CEIl: Matériaux
magnétiques tels qu'alliages € aciers.

Cette deuxiéme édition 2nnule et remplace la premiére édition parue en 1988, dont elle
constitue une révisicn te chnique.

Le texte de ceite norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

68/177/FDIS 68/183/RVD

Le rapporc de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
bhouti a I'approbation de cette norme.

L'annexe A est donnée uniquement a titre d'information.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

MAGNETIC MATERIALS —

Part 8-7: Specifications for individual materials —
Cold-rolled grain-oriented electrical steel sheet and strip
delivered in the fully-processed state

FOREWORD

The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardizc -:on «2mprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC 1. to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and ~lectronic fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. T..eir preparation is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the.suwu,>c dealt with may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmentc' orgadizations liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the Inte .iatiunal Organization
for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined Vv ‘ag'eein.cnt between the two
organizations.

The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since eac: te :hnical committee has representation
from all interested National Committees.

The documents produced have the form of recommendations for ini2rnat’'onal use and are published in the form
of standards, technical reports or guides and they are accep*=d L « thc Mational Committees in that sense.

In order to promote international unification, IEC National Ccmmi.tees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possiole in c¢heir national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the correspcdin/, national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

The IEC provides no marking procedure to indica e its.approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one ¢f i standards.

Attention is drawn to the possibility that some ¢ 11e elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be helc re~ponsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC €240:'-8-7 has been prepared by IEC technical committee 68:
Magnetic alloys and steels.

This second edition car.cels and replaces the first edition published in 1988 of which it
constitutes a technizal rovision.

The text of this s*andara is based on the following documents:

FDIS Report on voting
68/177/FDIS 68/183/RVD

Fu'l iniorrnation on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
vating indicated in the above table.

Annex A is for information only.
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MATERIAUX MAGNETIQUES -

Partie 8-7: Spécifications pour matériaux particuliers —
Toles magnétiques en acier a grains orienteés,
laminées a froid et livrées a I'état fini

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEl 60404 définit les qualités de tdles magnétiques en acier a grain:
orientés de 0,23 mm, 0,27 mm, 0,30 mm et 0,35 mm d'épaisseur nominale. Elle doine an
particulier les prescriptions générales, les caractéristiques magnétiques, les ca =cteristiques
géométriques et les tolérances, les caractéristiques technologiques ainsi que les rocedures
de contréle.

La présente norme est applicable aux tdles magnétiques en acier a grains orier tés, a texture
de Goss, livrées aprés recuit final en feuilles ou en bandes et destinée. a 'a construction de
circuits magnétiques.

Les tbles sont groupées en deux classes:

— tbles de qualité normale;
— tbles a haute perméabilité.

Elles correspondent a l'article C22 de la CEl 60404-1.

2 Références normatives

Les documents normatifs suivants ceuc2ni2nt des dispositions qui, par suite de la référence
qui y est faite, constituent des d.spo:‘uolis valables pour la présente partie de la CEl 60404.
Au moment de la publication, les.€utions indiquées étaient en vigueur. Tout document normatif
est sujet a révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie de la
CEI 60404 sont invitées a rc-heicher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes
des documents normatifs i riqi és ci-aprés. Les membres de la CEl et de I'|SO possédent le
registre des Normes int¢ ‘naticiiales en vigueur.

CEI 60050(121):197c. ''ocabulaire Electrotechnique International (VEI) — Chapitre 121:
Electromagnéticme

CEIl 60050(221,:1990, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) — Chapitre 221:
Matériaux et composants magnétiques

Cr! 6u104-1:1979, Matériaux magnétiques — Partie 1: Classification

Cr' 60404-2:1996, Matériaux magnétiques — Partie 2: Méthodes de mesure des propriétés
1 agnétiques des tbles et bandes magnétiques au moyen d'un cadre Epstein

CEI 60404-3:1992, Matériaux magnétiques — Partie 3: Méthodes de mesure des carac-
téristiques magnétiques des téles et feuillards magnétiques a l'aide de I'essai sur tble unique

CEI 60404-9:1987, Matériaux magnétiques — Partie 9: Méthodes de détermination des
caractéristiques géométriques des téles magnétiques en acier
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MAGNETIC MATERIALS —

Part 8-7: Specifications for individual materials —
Cold-rolled grain-oriented electrical steel sheet and strip
delivered in the fully-processed state

1 Scope

This part of IEC 60404 defines the grades of grain-oriented electrical steel sheet in nomine!
thicknesses of 0,23 mm, 0,27 mm, 0,30 mm and 0,35 mm. In particular, it gives y=ne:al
requirements, magnetic properties, geometric characteristics, tolerances and "‘ecr.nolngical
characteristics, as well as inspection procedures.

This standard applies to Goss textured grain-oriented electrical steel sheet sun'ied in the final
annealed condition in sheets or coils, and intended for the construction of magnet ¢ circuits.

The materials are grouped into two classes:

— normal steel grades;
— steel grades with high permeability.

They correspond to clause C22 of IEC 60404-1.

2 Normative references

The following normative documents contain nrovisions which, through reference in this text,
constitute provisions of this part of IEC £f0494. At the time of publication, the editions indicated
were valid. All normative documents <o suuject to revision, and parties to agreements based
on this part of IEC 60404 are eiicoL uged to investigate the possibility of applying the most
recent editions of the normative coc 'ments indicated below. Members of IEC and ISO maintain
registers of currently valid Interna.ional Standards.

IEC 60050(121):1978, Inter.-atiunal Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 121: Electro-
magnetism

IEC 60050(221):199¢  Ir.ernational Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 221: Magnetic
materials and compone nts

IEC 60404-":1+79, Magnetic materials — Part 1: Classification

IEC 604)14-2:1996, Magnetic materials — Part 2: Methods of measurement of the magnetic
proneria: of electrical steel sheet and strip by means of an Epstein frame

IEC 60404-3:1992, Magnetic materials — Part 3: Methods of measurement of the magnetic
L operties of magnetic sheet and strip by means of a single sheet tester

IEC 60404-9:1987, Magnetic materials — Part 9: Methods of determination of the geometrical
characteristics of magnetic steel sheet and strip
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CEI 60404-11:1991, Matériaux magnétiques — Partie 11: Méthode d'essai pour la détermination
de la résistance d'isolement superficiel des téles et feuillards magnétiques

CEI 60404-13:1995, Matériaux magnétiques — Partie 13: Méthodes de mesure de la masse
volumique, de la résistivité et du facteur de foisonnement des téles et bandes magnétiques

ISO 404:1992, Aciers et produits sidérurgiques — Conditions générales techniques de livraison

ISO 7799:1985, Matériaux métalliques — Tbles et feuillards d'épaisseur inférieure ou égale a
3 mm — Essai de pliage alterné

ISO 10474:1991, Aciers et produits sidérurgiques — Documents de contréle
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IEC 60404-11:1991, Magnetic materials — Part 11: Method of test for the determination of
surface insulation resistance of magnetic sheet and strip

IEC 60404-13:1995, Magnetic materials — Part 13: Methods of measurement of density,
resistivity and stacking factor of electrical steel sheet and strip

ISO 404:1992, Steel and steel products — General technical delivery requirements
ISO 7799:1985, Metallic materials — Sheet and strip 3 mm thick or less — Reverse bend test

ISO 10474:1991, Steel and steel products — Inspection documents
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